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XXIV Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza

,Postep, innowacje | wymagania jakosciowe procesow spajania”

W dniach od 15 do 17 maja 2018 w hotelu Wolin w Miedzyzdrojach miata miejsce
24. Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza zorganizowana przez Biuro
Techniki Spawalniczej ,BM” przy wspotpracy z Zachodniopomorskg Sekcjg Spawalni-
czg SIMP oraz Polskim Towarzystwem Badan Nieniszczgcych i Diagnostyki Technicznej
SIMP oddziat Szczecin. Uczestnicy konferencji juz 14 maja zostali podjeci przez Komitet
organizacyjny powitalng kolacja.

Konferencje rozpoczeto 15. maja, uczestnikéw przywitali Pan Marek Saperski
— przewodniczgcy komitetu organizacyjnego konferencji oraz Pan dr inz. Jan Plewniak -
prezes Sekcji Spawalniczej Stowarzyszenia Inzynierow Mechanikéw i Technikéw Polskich.
B Przed rozpoczeciem sesji plenarnych wreczono medal im. inz. Stanistawa Olszewskiego,
bedacy najwyzszym odznaczeniem srodowiska SIMP przyznawanym za wybitny wktad
w rozwdj inzynierii spajania. Odznaczeni zostali mgr inz. Maria Cecotka z Elektrowni Betchatow, mgr inz. Jerzy Koztowski
z firmy SLV-GSI Polska oraz Pan dr inz. Artur Czupryniski z Politechniki Slagskiej. Konferencje podznelono na 13 tematycznych
sesji plenarnych. Pierwszej sesji przewodniczyt dr inz. J. Plewniak (PCz),
przedstawiono referat Fatigue of welding construction — dr inz. M. Slovacek,
MECAS ESI, Czech Republic (Zmeczenie konstrukcji spawanych). Drugg se-
sje poprowadzit dr inz. A. Czupryniski (PSI) przedstawiono trzy referaty.

1. Analiza badan zmeczeniowych elementéw stalowych w $wietle wymo-
géw norm europejskich — prof. B. Wichtowski, dr inz. M. Wichtowski, ZUT
2. Technologia spawania orbitalnego metoda TIG austenitycznej stali nie-
rdzewnej X5CrNi18-10 — prof. J. Gérka, PSI., mgr inz. K. Grzesica, PSI, mgr
inz. K. Golda, Kalla, Katowice

3. Spawanie laserowe zeber usztywniajacych kadtuba nosnego silnika lot-
niczego — drinz. S. Stano, IS Gliwice, dr inz. M. Zawadzki, Pratt & Whitney
Trzeciej sesji przewodniczyt prof. J. Gérka PS|, przedstawiono trzy referaty.
1. Automatyzacja zgrzewania i robotyzacja spawania oscieznic stalowych
—inz. M. Nowak, mgr inz. M. Nowicki Technika Spawalnicza, Poznan

2. Deklaracja zgodno$ci WE dla maszyny — niebezpieczna rzeczywisto$é — mgr inz. M. Saperski, Biuro Techniki Spawalniczej ,BM"
3. Kontrola prac spawalniczych na przyktadzie elementéw elektrowni wiatrowych — mgr inz. J. Saperskl Biuro Techniczne
Czwartej sesji przewodniczyt dr hab. inz. D. Fydrych (PG), przedstawiono trzy referaty.

1. Poréwnanie odpornosci na zuzycie scierne szeregu odmian materiatéw trudnoscieralnych
- drinz. A. Czuprynski, dr inz. Tomasz Kik, PSI, mgr inz. M. Melcer, Messer Eutectic Castolin
2. Badania spawalnosci stali S460N w srodowisku wodnym z wykorzystaniem proby Tek-
ken —drinz. J. Tomkéw, drinz. G. Rogalski, dr inz. D. Fydrych, dr hab. inz. J. tabanowski, PG
3. Przetapianie odlewéw precyzyjnych ze stopu Inconel 713C przy zastosowaniu proceséw
spawalniczych — prof. J. Adamiec, mgr inz. K. tyczkowska PSI, mgr inz. M. Urbaniczyk, IS
Pigtg sesje poprowadzit dr inz. S. Stano Instytut Spawalnictwa, Gliwice

1. Wptyw grubosci ztgcza spawanego metoda 135/136 na wiasnos$ci mechaniczne stali L4A85ME
- mgr inz. K. Wojnarowski, JT, mgr inz. B. Skowroriska, prof. T. Chmielewski, prof. D. Golanski, PW
2. Pekanie gorgce ztgczy spawanych — badania i symulacje numeryczne — dr inz. Tomasz
Kik, PSI, drinz. M. Slovacek, MECAS ESI, Czechy, doc. drinz. J. Moravec, TUL, Liberec, Czechy
3. Chronologia zmian w zaleceniach jako$ciowych ztgczy spawanych obcigzonych dynamicz-
nie wedtug norm europejskich — dr inz J. Hotowaty, prof. B. Wichtowski, ZUT w Szczecinie

4. Préba tgczenia kompozytéw metalowo-ceramicznych za pomocg spawania metoda TIC
- mgr inz. K. Ogonowski, Laboratorium Badan NDT ,AR", Szczecin, doktorant AR, dr inz. J. Wysocki, Austen Maritime Servi-
ces, prof. dr hab. inz. Katarzyna Gawdzinska., prof. dr hab. inz. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska (AR) w Szczecinie
Széstej sesji przewodniczyt dr inz. Tomasz Kik (PSI)

1. Spawalnictwo 4.0 w Polsce — dr inz. Monika Restecka, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

2. Otrzymywanie i struktura kompozytowych powtok Ni-NbC napawanych plazmowo — dr inz. Mariusz Bober, PW

3. Ocena sktonnosci do pekania gorgcego w warunkach wymuszonych odksztatcen ztgczy spawanych stopu Inconel 617
— mgr inz. Natalia Konieczna, prof. dr hab. inz
Janusz Adamiec, Politechnika Slgska

4. Zastosowanie samoadaptujgcych sie stanowisk
robotyzowanych firmy INROTECH — mgrinz. J. Lykke,
Inrotech, Dania

Siodma sesje poprowadzita Pani dr inz. M. Restecka (1S)
1. Charakterystyka napoin wykonanych technologig
Laser Metal Deposition — mgr inz. K. tyczkowska,
prof. J. Adamiec, PSI, mgr inz. M. Urbarczyk, IS

2. Zgrzewanie tarciowe stali 316L o ultradrobno-
ziarnistej strukturze — mgr inz. B. Skowronska,
prof. T. Chmielewski, prof. D. Golanski, Politechnika
Warszawska
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3. Przetapianie laserem diodowym powierzch-
ni zeliwa chromowego — mgr inz. A. Kotarska,
dr inz. Damian Janicki, Politechnika Slgska
Osmej sesji prowodniczyt prof. Janusz Adamiec
86 obrobki s (PSI), zaprezentowano trzy referaty.

suaEza 1. Wpltyw modeli Zrédet ciepta na proces prze-
B tapiania laserowego w $rodowisku SYSWELD
- mgr inz. T. Poloczek, dr inz. T. Kik, PSI
2. Stale konstrukcyjne historycznych mostéw spa-
wanych — dr inz. J. Hotowaty, ZUT w Szczecinie
3. Numerical simulation as support for industry
— dr inz Marek Slovacek, MECAS ESI, Brno, Cze-

chy (Numeryczna symulacja jako wsparcie dla przemystu)
Dziewiatg sesje poprowadzit prof. T. Chmielewski, Politechnika Warszawska, przedstawiono trzy referaty

1. Analiza widmowa wyzszych rzedéw akustycznych sygnatéw procesu spawania — prof. M. Fidali, Politechnika Slaska

2. 0dpornosé¢ na korozje wzerowa napoin ze stopu Alloy 59 w syntetycznym roztworze FGD — mgr inz. Anna Kamela,
prof. Janusz Adamiec, Politechnika Slgska

3. Prezentacja firmy HEG - Mariusz Mysliwiec, HEG, Szczecin

Dziesiatg sesje poprowadzit prof. Marek Fidali (PSI), przedstawiono cztery referaty.

1. Spawanie naprawcze staliwa G20Mn5 — mgr inz. Marcin Zuk, mgr inz. Rafat Dojka, Politechnika Slgska.

2. Laserowy system kontroli spoin Wiki-Skan — mgr inz. Jacek Urbanczyk, Biuro Techniczno-Handlowe"TESTING", Katowice
3. Prezentacja produktéw firmy HGG — Matthew Wareing

4. Lincoln Electric: 50-ta rocznica opatentowania ,petnorurkowych” drutéw proszkowych oraz petna oferta materiatéw do-
datkowych klasy T 46 6 R/M/B dla zastosowan w segmencie offshore — dr inz. Krzysztof Sadurski, Lincoln Electric EMEAR
Jedenastg sesje poprowadzit dr inz. Marek Weglowski (Akademia Spawania), zaprezentowano cztery referaty.

1. Powrét do podstaw — Specyfikacja konstrukcji stalowych wg normy EN 1090 — mgr inz. Jerzy Koztowski, SLV-GSI Polska,
mgr inz. Jakub Koztowski, Politechnika Czestochowska

2. Préba Kommerella, a wytyczne SEP 1390:1996 — mgr inz. Jakub Koztowski, Politechnika Czestochowska

3. Zalety zastosowania drutéw NSSW na przyktadzie stanowisk zrobotyzowanych — mgr inz. J. Zajgczkowski, NST Polska
4. Linia do automatycznego spawania blachownic LBL — Patryk Muchel, HEG, Szczecin

Dwunastg sesje prowadzit dr inz. Mariusz Bober (PW), przedstawiono trzy referaty

1. Spawanie tukowe stali duplex pod katem mak- =
symalizacji odpornosci potaczenn spawanych
na korozje wzerowg w $rodowisku chlorkow
— dr inz. M. Stankiewicz, Politechnika Krakowska,
dr inz. B. Slazak, American Bureau of Shipping

2. Dobér urzadzen do zagrzewania oporowego
punktowego z wykorzystaniem analizy skupien
— mgr inz. M. Kedziorska, dr hab. inz. D. Fydrych, dr
inz. A. Swierczynska, dr inz. G. Rogalski, PG

3. Zastosowanie drutu NSSW SM 47A na przykta-
dzie stanowiska zrobotyzowanego z samoadaptu-
jacym sie oprogramowaniem AMWT firmy Inrotech e .
— magr inz. J. Lykke, Inrotech Dania, mgr inz. J. Zajqczkowskl NST Polska
Ostatnig trzynastg sesje prowadzit dr inz. Ryszard Pakos (PRS/ZUT), zaprezentowano cztery referaty.

1. Spawanie produkcyjne odlewu staliwnego zaroodpornego GX40NiCrSiNb35-25 — dr inz Stawomir Parzych, Politechnika
Krakowska, dr inz. Marek Gucwa, Politechnika Czestochowska, dr inz. Robert Beczkowski, BRD, Czestochowa

2. Wplyw temperatury na mikrostrukture i twardo$¢ stali typu Hardox 450 — dr inz. Rafat Dziurka, AGH, dr inz. Beata tetkow-
ska, Politechnika Wroctawska, mgr inz. Wiktoria Zbyrad-Kotodziej, Politechnika Rzeszowska

3. Prezentacja firmy EWM AG: Oszczedno$¢ w wytwarzaniu konstrukcji stalowych — p. Piotr Sliz, EWM AG, Szczecin

4. Prezentacja TUV Rheiland, Dziat Ustug dla Przemystu — mgr inz. Mariusz Blezien, TUV Rheiland

Ostatniego dnia, tradycyjnie odbyty sie trzy atrakcyjne wycieczki techniczne do obiektéw w Swinoujsciu:

Navikon Sp. z 0.0., Morskiej Stoczni Remontowej, Fortu Gerharda — historyczny obiekt pruski.

Tegoroczna konferencja byta rekordowa pod wzgledem liczby wygtoszonych referatéw, uczestnicy stuchacze, réwniez dopi-
sali, co potwierdza jej atrakcyjng formute oraz ugruntowang pozycje w kalendarzu polskich spawalnikéw.

Organizatorzy zapraszajg na kolejna edycje konferencji 21-23.05.2019
Szczegétowe informacje beda dostepne pod adresem: www.saperski.com.pl
kontakt: biuro@saperski.com.pl; tel. 601 669 521




